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ANALIZ RAPORU
(Endüstriyel Teknik Destek Hizmeti)

Rapor no

Rapor tarİhi

Talep eden

B.14.2.İBT.5.o1.12.00-181.06.03- t* 5- {(q Iz-
ot.*? ? olt
Yazgan Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

Adres

Konusu

: Hadımköy Mah. Haraççı_Hadımköy Yolu Cad. No:235 A Arnavutköy/lstanbuİ

: Karbon siyahı numunesinde istenilen analizler

Bu raporda yer alan sonuçIar, sadece incelenen numunelere aittir'

Onaylayan

Dr. Nurşen rÜnoÜ
Kİmya Enstitüsü

Endüstriyel Hİzmet Sorumlusu

Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret Ve reklam amaçlan ile kullanılamaz. Rapor tamamen Veya kısmen

çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. imzasız analiz raporları geçersizdir'

Bu rapor 2 saı1fa olup, 2 asıl (1 asıl müşteriye, 1 asıl Enstitü arşivine) olarak hazırlanmıştır. Sayfa 112
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: Yazgan Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

Talep edenin adresi : Hadımköy Mah. Haraççı-Hadımköy Yolu Cad. No:235 A Arnavutköv/istanbu|

Ornek
örnek sayısı
örneğin getiriliş şekli
Kabul anındaki durumu

Karbon siyahı
1

Müşteritarafından
Plastik kap içerisinde

Son kullanım tarihİ
Enstitü örnek kayıt no
Kabul tarihive saati
Analiz tarihi

12G164311

0810612012

1110612012

Şahit numune bilgileri : ( ) Müşteriye iade ( ) Şahit numune mevcut (x) Şahit numune allnmamıştır

Açıklamalar:

Sorumlu imzalar:

Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince t|caret Ve reklam amaçları ile kullanılamaz' Rapor tamamen veya kısmen
çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (-) işaretli analizler akredite edilmiştir. imzasız analiz raporlan geçersizdir.

Bu rapor 2 sayİa olup, 2 asıl (1 asıl müşteriye, 1 asıl Enstitü arşivine) olarak hazırlanmıştır.
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Yazgan Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.'nin 0810612012larih ve 8796 MAM evrak kayıt numaralı yazıları ile

yapllmaslnı kabul ettiği ve yazllarlnda "Karbon Siyahı" olarak belirtilen bir adet örnekte istenilen

analizler yapılmış oIup, elde edilen Sonuçlar aşağlda Verilmiştir.

+

Analiz Parametreleri Sonuçlar Metot

iyot adsorpsiyon sayısı, g/kg 1 15,3 ASTM D1510

lsıtma kaybı' o/o 1,1 ASTM D1509

Kül miktarı, % 18,6 ASTM D1506

pH değeri (o/o1'lik çöz.) 7,05 ASTM D1512

pH değeri (%S'lik çöz.) 7,10 ASTM D1512

Top|am kükürt' % 2,7 ASTM D4239

Bilgilerinize sunulur.
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